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Pobocka 0300 — Plzen

¢. 030 — 042518

o vlastnostech vyrobku
Osvédcéena vlastnost: Protiskluznost podle nasledujiciho zkusebniho postupu:

CSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanoveni protiskluznosti

DIN 51130  Prifung von Bodenbelagen — Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft.
Arbeitsrdaume und Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr, Begehungsverfahren —
Schiefe Ebene
Zkouseni podlahovin — Stanoveni kluznych viastnosti. Pracovni prostory a plochy se
zvySenym nebezpe&im uklouznuti, postup chuze — Sikma rovina.

Vyrobek: Podlahovina EPOTEC QS (pisek ¢. 8,g9), EPOTEC QS (pisek ¢. 8,p), EPOTEC QS (pisek &. 7)

Vyrobce: TECHFLOOR s. r. 0., 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky
Zakazka: Z 030110413

Dosazené hodnoty u zkousenych vzorku:

Podlahovina CSN 72 5191, DIN 51130klasifikace
EPOTEC QS (pisek &. 8,9) 28,4° R12
EPOTEC QS (pisek . 8,p) 18,1° R10

EPOTEC QS (pisek &. 7) 8.7 R12

Osvédceni se vydava na zakladé vysledkl zkousek uvedenych ve zpravé ¢. 030-042517.
Pocet stran osvédceni: 1

Platnost osvédceni: do 31. ledna 2014

Osvédceni mize byt zruseno pii zjisténi nedodrzeni osvéd&enych parametril vlastnosti vyrobku.
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Ing. Alexander Trinner
Razitko TZUS - pobocka Plzeri feditel pobo&ky

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tato zprava nesmi reprodukovat jinak, nez celd.
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